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Exercice

Une étude de l'adsorption du butane sur un catalyseur préparé par décomposition du formate

double du Ni et de Mg à 350'C à donné les résultats suivants :

Po-P 718,01 684,93 649,18 617,79 595,1 0 585,94

P mmHg 56,39 89,47 1)5 )) 156,61 179,30 187,46

Vml 17,09 20,62 23,74 26,09 27,77 28,36

Poids du catalyseur 1,8769.

T:OoC

Po=774r4 mmHg: pression de vapeur saturante du butane à 0oC'

P est la pression de vapeur du butane.

V est le volume adsorbé ramené CNTP ( 0"C et 760 mmHg ) , sachant que la surface

par la molécule du butane est o =44,6 Ao . Calculer la surface du catalyseur.
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